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Die atmende Wand - ein Irrtum und seine Aufklarung

Schon seit der Genesis funktioniert sie nicht: Die ,,Atmung” der Wande. Die Bibel berichtet im 3. Buch Moses im
Vers ,Vom Aussatz der Hauser” Uber Schimmel in einem Steinhaus. Auf dessen in kalten Wiistenachten bis
nach innen auskiihlenden Wanden schlug sich der von Leprakranken ausgeschwitzte Wasserdampf im Lehm-
putz nieder und bot dem Schimmel eine Lebensgrundlage.

Hierzulande brachten in friiher Zeit grasgeddammte Flechtwerkwande und die Holzbauweise mit U-Werten um
0,5 - 0,7 W/(m?K) eher warme Winde im Winter. Jedoch I6ste der Massivbau ab 1850 in einem epochalen
Wandel die Holzbauweise ab und brachte den Vollziegel als vorherrschende Wandbauweise. Der verschlechter-
te Warmeschutz erzeugte nun Schimmel in den Hausern, wie im biblischen Steinhaus. Wohnungs-Enquéte’s
berichteten immer wieder. Ab 1945 wurde das Schimmelproblem durch die Mauerwerk-Beton-Mischbauweise
noch verstarkt. Betonwarmebriicken kiihlten im Winter besonders stark aus. Die Bundesregierung reagierte
1957 mit Film und Broschire. ,Warmeschutz aber richtig” hieR ihr irreflihrender Titel, ,,Massivbau, aber richtig”
ware treffender gewesen.
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Die Energiekrise forderte ab 1974 objektiv das energiesparende Bauen ein. Der schlechte Warmeschutz des
Massivbaus wurde als Problem erkannt. Es begann ein neuerlicher Wandel von der Massiv- zur Dammbauwei-
se. Das blieb nicht ohne Gegenwehr. Die alte These von der ,,Atmung der Wande” wurde wieder belebt und
traf auf offene Ohren. Denn viele Hauseigentlimer hatten nach 1974 als einzige EnergiesparmaRnahme Isolier-
glasfenster in ihre ungeddmmten Altbauten eingebaut. Die in der Folge erhohte Luftfeuchte traf auf kalte Alt-
bauwande. Ein externer Schuldiger musste her: ,,Dammung mache die Hauser zu dicht und lasse die Raumluft-
feuchte nicht mehr raus” meinten Hauseigentimer und Fachwelt. Mittelalterliche Mythen trafen auf moderne
Technik. Die Eiferer (ibersahen: Gedammte Wande waren an den Schimmelfdllen nicht beteiligt. Ganz im Ge-
genteil wucherte der Schimmel auf ungeddammten Wanden mit schlechtem Warmeschutz. Aber der Kampf des
Alten gegen das Neue konnte auf die Wahrheit keine Riicksicht nehmen. Die Dammung von Dachern oder Kel-



lerdecken interessierte kaum. Kritik wurde vor allem am WDVS festgemacht, da es die augenfalligste Energie-
spartechnik war. Die wahren Verhiltnisse stellte man auf den Kopf. Was passiert wirklich bei der Wanddam-
mung? Eine Zusammenfassung:

Wirkung 1: Die Wand trocknet aus, denn der Regen wird durch die DAmmung von der Wand abgehalten. Regen
ist die groRte Feuchtebelastung fir die AuBRenwand. 400 bis 1600 Liter Regen pro m? und Jahr miissen abgelei-
tet werden. Jedes Regenereignis erzeugt iber Tage oder Wochen typische horizontale Feuchteprofile in der
Wand. Schlagregen dringt bis zu 15 cm tief in geputzte Wande ein. Das verschlechtert auch deren Warme-
schutz. Eine AuRenwanddammung legt die Wand flir immer trocken.

Wirkung 2: Die Raumluftfeuchte wird in groRer Menge durch Sorption in unseren Baumaterialien eingelagert.
Das begrenzt die relative Luftfeuchte im Haus und verhindert Feuchtespitzen in der Raumluft. Sorption findet
standig in allen Oberflachen der hygroskopischen Baustoffe statt. Dabei nehmen die Baustoffe bei erhéhter
relativer Luftfeuchte Wasserdampf auf und geben ihn spater auch wieder in den Raum ab. Das Porenvolumen
unserer Baustoffe ist enorm. In einem mit Putzen oder Gipskartonplatten verkleideten Raum von 14 m? Grund-
flache und 2,55 m Hohe kénnen bei einer Erhéhung der Raumluftfeuchte pro Stunde 600-800 Gramm Wasser-
dampf Gber Sorption gespeichert werden. Das ist weit mehr als normalerweise im Haus freigesetzt wird. An der
Sorption sind nur die ersten 1-2 Millimeter aller innenliegenden Bauteilschichten beteiligt. Daran andern weder
eine AulRen-, noch eine Innenddmmung etwas.

Wirkung 3: Durch Dammung wird die Auskiihlung der Wand reduziert, sie bleibt auch bei Frost innen warm.
Auf der Raumseite der Bauteile schlagt sich im Winter ab ca. 12 °C Oberflaichentemperatur Tauwasser aus der
Raumluft nieder, zusatzlich zur Sorptionsfeuchte. Schimmelsporen nutzen das Tauwasser zum Wachstum. Wo
im ungeddammten Zustand bei minus 10 °C AuBentemperatur kihle 7-14 °C auf der Innenoberfldche der Wande
herrschen, sind es nach der Dammung von z.B. 12 cm Dicke behagliche 16-19 °C. Schimmelgefahr besteht mit
Dammung erst ab 75 % rel. Luftfeuchte im Raum. Und es wird behaglicher im Haus.
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Schimmel entsteht auf kalten, ungedammten  Auch geddmmte Wande speichern Feuchte

Waénden. Hier schldgt sich Tauwasser aus der  im Innenputz. Aber auf der warmen Wand
Raumluft nieder, das der Schimmel fiir sein besteht keine Tauwassergefahr mehr.
Wachstum nutzt. Gedammte Hauser weisen deshalb deutlich

weniger Schimmelprobleme auf.



Wirkung 4: DAmmung beseitigt Tauwasserausfall in der Wand. Die bis 1952 (ibliche 38 cm dicke Vollziegelwand,
weist im ungeddammten Zustand in der Tauperiode nach DIN 4108 rechnerisch rund 232 Gramm Tauwasser pro
Grotm m? auf. Dammt man diese Wand auRRen mit Styropor (i = 30), so

pro m?

2000 1904 1860 sinkt die Tauwassermenge ab 10 cm Dammdicke auf null. Dies ist
e in der Praxis so erfolgreich, dass die DIN 4108 Wande mit WDVS
:: von der Tauwasserberechnung freistellt. Dieselbe Norm sagt uns
’:: 102 auch, dass Dammung die Wande nicht dichtmacht. Eine Polysty-
Iauo - - rolddmmplatte ist nach den in der DIN 4108-4 aufgelisteten

X | | Messwerten nur so diffusionshemmend wie Weichholz (i 30),

200 i ol : - Hartholzer sind dichter (1 200) und es gibt auch Dammstoffe, die

% . ‘. :W ﬁ: ‘-:\: so dampfdurchlassig wie Luft sind (1 1). Das etwas anderes er-

wartet wird, fuRt auf einem falschen Verstandnis des ,,Glaser-

e Verfahrens” der DIN 4108: Die zur Berechnung herangezogene
Hilfsgroe ,Dampfdruck” wird félschlich als Antriebskraft der Wassermolekiile begriffen. Der Dampfdruck ist
aber nur die Resultierende aus der temperaturabhdngigen molekularen Eigenbewegung der Wassermolekiile.
Das falsche Bild vom ,,Dampfdruck” schuf beim WDVS mit Polystyrol die Vorstellung, eine duRere dampfdichte
Dammplatte behindere einen ,,Druckausgleich” nach auBen. Die Realitat: Die Wassermolekile missen warm
bleiben, um sich nicht mit ihren Dipolen zu Flissigwasser zu verketten. Und warm bleibt es in einer geddammten
Wand. Ein anschaulicher Film hierzu ist einsehbar unter

http://www.energiesparaktion.de/wail/bestell.asp?aktion=detail&pub id=26&rnd=0,907175.

Diffusion ist kein nennenswerter Trocknungsmechanismus, denn sie verlauft sehr langsam. Aus der Trocknung
von Baustoffen ist bekannt: Wenn Feuchte nicht mehr durch die Kapillaren an die Wandoberflache gesaugt
wird, sondern nach einiger Trocknungszeit der Diffusionsmechanismus diese Aufgabe Gbernehmen muss, sinkt
die Trocknungsgeschwindigkeit enorm. Diffusion ist der langsamste Feuchtetransportmechanismus, die Men-
gen sind sehr klein: Durch eine 38 cm dicke Vollziegelwand (ohne Anstriche) diffundieren bei -10 °C AufRen-
temperatur nur 0,233 Gramm pro m? und Stunde oder 6 Gramm téglich, bei 0 °C sind es nur noch 4 Gramm pro
m? und Tag, bei den fiir die Heizperiode monatelang typischen 6-8 °C nur noch 2 Gramm pro m? und Tag. Bei
Beriicksichtigung von inneren Anstrichfilmen rund 50 % weniger. Schon 1957 hatte Cammerer darauf hinge-
wiesen, dass sich auf Wanden mit Mindestwarmeschutz das etwa 120-fache, namlich 37 Gramm Tauwasseraus-
fall pro m? und Stunde als Kondensat auf der kalten Wandinnenoberfliche ergeben. Diese, dem schlechten
Warmeschutz geschuldete, Tauwassermenge wird nur zu 1 % per Diffusion durch die Wand abgefiihrt. Eine
nennenswerte Entfeuchtungsleistung ist das nicht.

Fiir den Wohnungsschimmel wird falschlicherweise die Warmeddammung verantwortlich gemacht. Die wirkli-
che Ursache lag und liegt im mangelnden Warmeschutz der AuBenwande und Warmebriicken: Warme Wan-
de verhindern Feuchteschdaden und Dammung hdlt Wande innen warm. Schon 1948 schrieb Leopold Sautter:
»,Wandatmung ist ein Irrtum®. Das gilt auch noch heute.
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